
hiek-ka
tasoi-te
kipsi-levy
lastu-levy
puu
lasi-villa
min.-villa

cfu/g (DG18)
104
104
105
106
105
104
105

cfu/g

(Hagem)
104
104
106
106
105
104
105

cfu/g

(THG)
106
107
106
107
107
105
106










alle määr.-rajan (%)
16
39
32
27
21
62
34

